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STEEL SECTIONS

Japanische H-Profile

Abmessungen: H 100 - 300 gemal
JIS G 3192:2014
Toleranzen: JIS G 3192:2014

Japanese H sections

Dimensions: H 100 - 300 according to
JIS G 3192:2014
Tolerances: JIS G 3192:2014

Sections H japonaises

Dimensions: H 100 - 300 conforme a
JIS G 3192:2014
Tolérances: JIS G 3192:2014

Bezeichnung KonstruktionsmaBe .
- Abmessungen . . i Oberflache
Designation . ) Dimensions for detailing
- Dimensions . . ) Surface
Désignation Dimensions de construction
G h b t, t r A h, d %) Prin Prax A As
kg/m mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m#/m m?/t
x10?
H 100 x 100 x 6 x 8* 16,9 100 100 6 8 8 21,59 84 68 M10 52 56 0,574 33,88
H125x 125 x 6,5 x 9* 23,6 125 125 6,5 9 8 30,00 107 91 M16 56 62 0,723 30,71
H150x 75 x5 x 7* 14,0 150 75 & 7 8 17,85 136 120 - - 0,576 41,13
H 150 x 150 x 7 x 10* 31,1 150 150 7 10 8 39,65 130 114 M20 72 76 0,872 28,02
H175x175x7,5x11* 40,4 175 175 7,5 11 13 51,42 153 127 M24 82 88 1,013 25,09
H200x 100 x 4,5 x 7* 17,8 198 99 4,5 7 8 22,69 184 168 M10 54 56 0,769 43,19
H 200 x 100 x 5,5 x 8* 20,9 200 100 515 8 8 26,67 184 168 M10 54 56 0,775 37,03
H 200 x 200 x 8 x 12* 49,9 200 200 8 12 13 63,53 176 150 M27 92 102 1,162 23,29
H 200 x 204 x 12 x 12=/* 56,2 200 204 12 12 13 71,53 176 150 M27 98 104 1,170 20,83
H 300 x 150 x 5,5 x 8* 32,0 298 149 b5 8 13 40,80 282 256 M16 76 86 1,159 36,18
H 300 x 150 x 6,5 x 9* 36,7 300 150 6,5 9 13 46,78 282 256 M16 76 88 1,165 31,72
*  Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Liefer- * Minimum tonnage and delivery conditions upon * Tonnage minimum et conditions de livraison néces-
bedingungen sind im Voraus zu vereinbaren. agreement. sitent un accord préalable.
= Profil geméB JIS A 5526 (2011). = Section in accordance with JIS A 5526 (2011). = Profilé conforme a JIS A 5526 (2011).
+ W, Bei einer plastischen Bemessung muss das ¢ W, For plastic design, the shape must belong ¢ W;: Pour un dimensionnement plastique, la section

Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erford-
erlichen Rotationskapazitét, angehdren.

to class 1 or 2 according to the required rotation
capacity.

doit appartenir a la classe 1 ou 2 suivant la capacité
de rotation requise.




STAHLWERK THURINGEN

Bezeichnungen Seiten 104—106 | Notations pages 104—106

. . . . lassificati
Statische Kennwerte / Section properties / Valeurs statiques Classification
Bezeichnung EN 1993-1-1
Dgsﬁgnat?on starke Achse y-y schwache Achse z-z pure pure
Désignation strong axis y-y weak axis z-z bending | compres-
axe fort y-y axe faible z-z y-y sion

G |y Wel.y Wp\.y‘ iy sz |z We\.z Wpl.z’ iz Ss |t Iw

$235 5355 | 5235 | S355
kg/m mm* | mm? mm?® mm mm? mm?* mm® [ mm® | mm | mm | mm* [ mmS

x10' | e | x10 [ x0 | waor | w0t | a0 | e | w10 | xi0 | xioe
H100x100x6x8 169 | 3779 7550 8639 418 735 | 1336 2672 4102 249 [3137 491 28| 1 1 [ 1 1

H125x125x6,5x9 23,6 839,56 1343 151,9 529 9,53 2934 4694 71,72 3133387 810 9,86 1 1 1 1

H150x75x5x7 14,0 666,1 88,80 101,8 6,11 8,82 49,47 1319 20,77 166 | 2837 290 252 1 1 1 1
H150x150x7x10 31,1 1623  216,3 2430 6,40 1195 | 5630 7507 1144 3,77 (36,37 1270 27,56 | 1 1 1 1

H175x175x7,5x11 404 | 2895 3309 3703 750 1661 | 9838 1124 1716 437 (44,73 2134 66,07 | 1 1 1 1

H200x100x4,5x7 17,8 | 1543 1559 1754 825 1026 | 1134 2292 3546 224 (2787 332 1032| 1 1 2 4

H200x100x55x8 209 | 1806 180,6 205, 823 1239 | 1337 26,74 4164 224 3087 517 1229| 1 1 1 2

H200x200x8x12 499 | 4716 4716 5255 862 1961 |1602 1602 2438 5,02 |4723 30,16 1414 1 2 1 2

H200x204x12x12 56,2 | 4982 4982 5655 8,35 2713 [1702 166,8 2573 4,88 | 51,23 43,59 150,0 1 2 1 2

H300x150x55x8 320 | 6318 4240 4751 1244 1948 | 4420 5933 91,76 329 (36,73 879 9273| 1 3 4 4

H300x150x6,5x9 36,7 | 7209 4806 5421 12,41 22,71 | 507,5 67,67 1051 3,29 | 39,73 12,73 107,2 1 2 3 4
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